
CARBOGLASS® / TWINCARBO

技術DATA 3 光学的特性（1）

1. 屈折率

2. 全光線透過率

カーボグラス○Rポリッシュ クリアの屈折率は1.585です。

ポリカーボネートシートの品種、厚みごとの全光線透過率を以下に示します。
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値になります。

上記データは測定値であり、保証値ではありません。
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3. 各種光学的特性 ポリカーボネートシートの品種、厚みごとの日射透過率、日射反射率、可視光透過率を以下に示
します。
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4. 分光透過率

技術DATA 3 光学的特性（3）

カーボグラス○R・ポリッシュ（クリア3.0mm）の分光透過率を以下に示します。
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